III rok INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

tEORIA PRZEMIAN FAZOWYCH – laboratorium

Ćwiczenie 3: Utwardzanie wydzieleniowe

Wymagane wiadomości wstępne:

Jaką budowę muszą mieć stopy, aby można je było utwardzać wydzieleniowo? Przesycanie – cel zabiegu i sposób prowadzenia, dobór temperatury, z której należy przesycać stop.  Wpływ szybkości chłodzenia stopu z zakresu roztworu stałego na tworzenie się nowej fazy (ilość i wielkość wydzieleń). Starzenie – cel i sposób prowadzenia zabiegu, rodzaje starzenia. Zmiany strukturalne zachodzące podczas kolejnych etapów starzenia przesyconego stopu, przyczyny wzrostu własności mechanicznych w wyniku starzenia, współzależność dyslokacji z wydzieleniami. Statyczna próba rozciągania, własności mechaniczne wyznaczane na jej podstawie.
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