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tEORIA PRZEMIAN FAZOWYCH – laboratorium

Ćwiczenie 5: Zgniot i rekrystalizacja

Wymagane wiadomości wstępne:

Defekty sieci krystalicznej metali, zmiany struktury metali i stopów zachodzące pod wpływem odkształcenia plastycznego na zimno (zgniot). Zmiany struktury metali podczas wyżarzania po przeróbce plastycznej na zimno (zdrowienie, poligonizacja, rekrystalizacja pierwotna, rozrost ziarn, rekrystalizacja wtórna). Wpływ stopnia odkształcenia przed rekrystalizacją i temperatury wyżarzania na wielkości ziarna po rekrystalizacji. Zależność własności mechanicznych od zgniotu (technologiczne krzywe umocnienia). Wpływ wielkości ziarna na własności mechaniczne (zależność Halla-Petcha). Znajomość pojęć: przeróbka plastyczna na zimno/na gorąco, odkształcenie na stan, wyżarzanie na stan. Podstawowe wiadomości o procesie walcowania metali, miary stopnia odkształcenia w procesie walcowania.
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