Obróbka Cieplna materiałów metalicznych

Ćwiczenie 2: Homogenizacja (wyżarzanie ujednorodniające)
Wymagane wiadomości wstępne:

Nierównowagowa krystalizacja stopów i jej wpływ na występowanie makro- i mikroniejednorodności w stopach (o budowie roztworu stałego ciągłego oraz mających budowę roztworu stałego o ograniczonej i zmiennej rozpuszczalności składnika stopowego). Cel i sposób prowadzenia wyżarzania ujednorodniającego, zmiany strukturalne zachodzące podczas homogenizacji. Heterogenizacja.

Układ równowagi Cu–Sn, nierównowagowa struktura brązów cynowych, pomiar twardości sposobami Brinella i Rockwella, badania mikrostruktury – przygotowanie próbek i prowadzenie obserwacji.
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