


5

Contents

Abstract ........................................................................................................................... 9

List of acronyms, abbreviations, and symbols .......................................................... 11

Preface ............................................................................................................................. 15
Literature ........................................................................................................................ 17

CHAPTER I

Introduction ................................................................................................................... 19
Robert M. Purgert

I.1. Historical background of United States’ AUSC Program ....................... 20
I.2. Alloy selection ................................................................................................ 21
I.3. Program successes and acknowledgements ............................................... 22

CHAPTER II

Pure nickel ...................................................................................................................... 33
Zenon Pirowski

II.1. General data .................................................................................................. 33
II.2. Physical properties ........................................................................................ 36
II.3. Chemical properties ...................................................................................... 40
II.4. Mechanical properties .................................................................................. 41

Literature ........................................................................................................................ 43

CHAPTER III

Nickel-based alloys ........................................................................................................ 45
Jerzy Sobczak, Zenon Pirowski, Natalia Sobczak

III.1. Synthesis of alloys ........................................................................................ 45
III.2. Commercial alloys ........................................................................................ 49

III.2.1. General classifications of nickel alloys ....................................... 49
III.2.2. Nickel superalloys .......................................................................... 56
III.2.3. Corrosion-resistant cast alloys ..................................................... 62
III.2.4. Heat- and high temperature-resistant cast alloys ...................... 67

Literature ........................................................................................................................ 75



6

Contents

CHAPTER IV

High-temperature interaction between molten Ni alloys
and refractory materials ............................................................................................... 77
Natalia Sobczak, Robert M. Purgert, Rajiv Asthana, Jerzy J. Sobczak

IV.1. State of the art .............................................................................................. 77
IV.2. Materials ....................................................................................................... 80
IV.3. Methods and testing procedures ................................................................ 81
IV.4. Nickel/oxide systems .................................................................................... 86

IV.4.1. Al/oxide and Ni/Al2O3 systems ..................................................... 86
IV.4.2. Ni/MgO system ................................................................................ 98
IV.4.3. Ni/MgAl2O4 system ........................................................................ 115
IV.4.4. Ni/Y2O3 system................................................................................ 121
IV.4.5. Ni/YAP and Ni/YAG systems ........................................................ 132
IV.4.6. Ni/Mg2SiO4 system ......................................................................... 140
IV.4.7. Ni/ZrO2 system ................................................................................ 144

IV.5. Conclusions and final remarks ................................................................... 150
Literature ........................................................................................................................ 153

CHAPTER V

Melting and casting ....................................................................................................... 161
Zenon Pirowski, Zbigniew Stefański, Waldemar Uhl, Jerzy J. Sobczak

V.1. Melting techniques ........................................................................................ 161
V.1.1. Melting of nickel ................................................................................. 163
V.1.2. Melting of Ni-Cu alloys ...................................................................... 164
V.1.3. Melting of Ni-Cr-Fe alloys ................................................................ 165
V.1.4. Melting of highly reactive Ni-based alloys ...................................... 166

V.2. Molding .......................................................................................................... 166
V.3. Pouring and casting techniques ................................................................... 168
V.4. Casting defects and quality control ............................................................ 175

Literature ........................................................................................................................ 179

CHAPTER VI

Heat treatment and thermo-chemical treatment of cast nickel alloys .................. 181
Zenon Pirowski

VI.1. Cast polycrystalline alloys .......................................................................... 181
VI.2. Directionally solidified and single-crystal alloys ..................................... 185
VI.3. Heat-resistant protective coatings ............................................................ 187

Literature ........................................................................................................................ 188



7

Contents

CHAPTER VII

Primary and secondary melt processing on example of Haynes 282 ..................... 191
Zenon Pirowski, Małgorzata Warmuzek, Stanisław Pysz,
Natalia Sobczak, Robert M. Purgert, Jerzy J. Sobczak

VII.1. Chemical composition and properties of
as-received commercial alloy ................................................................... 191

VII.2. High-temperature interaction of molten Haynes 282 alloy
with crucible ............................................................................................... 194

VII.3. Melting and casting trials ......................................................................... 203
VII.3.1. Introduction ................................................................................ 203
VII.3.2. Thermal analysis ......................................................................... 206
VII.3.3. Step test ........................................................................................ 207
VII.3.4. Fluidity test .................................................................................. 210

VII.4. Structure of castings (as cast) .................................................................. 215
VII.5. Effect of heat treatment on structures and properties of

castings ........................................................................................................ 220
VII.6. Effect of advanced post-processing HIP

on structure-property relationships ........................................................ 228
VII.7. Foundry practice ........................................................................................ 234

VII.7.1. Computer simulation approximation....................................... 234
VII.7.2. Melting, pouring, and heat treatment ...................................... 237
VII.7.3. Material testing of executed castings ....................................... 241
VII.7.4. Practical recommendations ....................................................... 249

Literature ........................................................................................................................ 254

CHAPTER VIII

Mechanical properties of Haynes 282 casting .......................................................... 255
Xiang Chen, Ling Wang, Keyou Mao,
Subrahmanyam Thangirala, Philip J. Maziarz

VIII.1. Introduction .............................................................................................. 255
VIII.2. Microstructure .......................................................................................... 255
VIII.3. Tensile testing and characterization ...................................................... 258
VIII.4. Creep testing and characterization ....................................................... 262
VIII.5. Environmental effect on creep tests ...................................................... 266
VIII.6. Low-cycle fatigue and creep fatigue tests ............................................. 267
VIII.7. Summary and perspective ....................................................................... 268

Literature ........................................................................................................................ 268



8

Contents

CHAPTER IX

Computer modeling – ProCAST® approach ............................................................. 271
Andriy Burbelko, Tomasz Wiktor, Daniel Gurgul,
Robert M. Purgert, Jerzy J. Sobczak

IX.1. Preparation of simulation tasks ................................................................ 272
IX.2. Hot spots and choice of casting position ................................................. 275
IX.3. Analysis of gating system and pouring ..................................................... 278
IX.4. Development of feeding system and chill system ................................... 282
IX.5. Correction of technological scheme......................................................... 285
IX.6. Final version ................................................................................................ 288
IX.7. Technical description of final version ...................................................... 290

Literature ........................................................................................................................ 294

CHAPTER X

Computer modeling – MagmaSoft® approach ......................................................... 295
Janusz Lelito, Paweł Żak, Michał Szucki,
Robert M. Purgert, Jerzy J. Sobczak

X.1. Initial and boundary conditions ................................................................. 298
X.2. Simulation of casting-solidification process ............................................. 298
X.3. Simulation of pouring and solidification process ..................................... 301
X.4. Final conclusions .......................................................................................... 309

CHAPTER XI

Current achievements in Haynes 282 large-scale casting ....................................... 311
Robert M. Purgert, Subrahmanyam Thangirala

XI.1. Casting the valve body casing .................................................................... 312
XI.2. Experimental procedure Haynes 282 nozzle carrier casting ................ 333

XI.2.1. Stage 1 – molding and refractory coating trial .......................... 334
XI.2.2. Stage 2 – first pour of full-scale nozzle carrier casting ............ 339
XI.2.3. Stage 3 – Haynes 282 nozzle carrier casting final pour ............ 346

Literature ........................................................................................................................ 356

Appendix A ..................................................................................................................... 357

Appendix B ..................................................................................................................... 365

Appendix C ..................................................................................................................... 367

SUPPLEMENT ............................................................................................................................. 371
Zenon Pirowski

Information materials of manufacturers and suppliers of relevant products
(public domains) ............................................................................................................ 450




	5
	6
	7
	8


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /PLK ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /PLK ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


